
Tu aliado en el taller
FERSACARE 

Para más información: www.fersa.com

Utilizar la cantidad adecuada de lubricante es fundamental 
para asegurar una larga vida del rodamiento. Es muy 
importante que utilices la grasa y la cantidad adecuada 
para cada aplicación. Para ello, te recomendamos que 
leas las instrucciones del fabricante. Si utilizas una grasa 
inadecuada, con un punto de gota no apropiado para los 
requerimientos de la aplicación, estarás condenando al 
rodamiento a un fallo seguro. 

• No hemos leído las instrucciones del 
fabricante. 

• Hemos utilizado una grasa inadecuada 
para la aplicación del rodamiento.

• Hemos puesto una cantidad deficiente de 
grasa. 

• Aumento de la temperatura debido a la 
escasa lubricación. 
• Gripado del rodamiento
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